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1. A gydrtott épitési termék megnevezése, azonosit kédja:

100/80/50, 100/60/50, 80/60/35, 80/50/35 jeli aknasziikits elemek

- 2. Tipus,- tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb elem, amely lehetvé teszi az

épitési termék azonositdsat:

Az €pitési termék azonositdsa a csomagoldson elhelyezett cimkén, valamint a kiséré

dokumentécion taldlhaté

3. Az épitési termék gydrtd dltal meghatdrozott rendeltetése a vonatkozd

eldiras szerint:

Aknasziikitd elemek MSZ EN 1917:2003 szerint. Kitgyiiriként valamint monolit akna

4. A gydrtd neve valamint értesitési cime:

aknasziikit6 elemeként hasznilhaté

Atlasz Betondrut Gyarté és Faipari Kft. 8492 Kerta, Vasttdllomas

5. A meghatalmazott képviseld neve és értesitési cime:

Ludwig Kuhn, Michael Silly e-mail: atlaszbeton@invitel.hu

6. Az épitési termék teljesitménye dllanddsdgdnak értékelésére és ellendrzésére szolgdlé rendszer:

i 4. rendszer
7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
Alapvetd tulajdonsigok Teljesitmény Harmonizilt miiszaki eliras
Betontisszetétel vizcement tényezd: 0,25 MSZ EN 1917:2003 szerint; a beton viz-
e kloridtartalom: 1,0% (m/m) alatt cement tényezGjének értéke legfeljebb 0,45, a
szamitott kloridion tartalom nem haladhatja
meg a cement 1,0 tom alékat
Feliileti tulajdonsagok a csatlakoz6 profilok egyenetlenségektdl | MSZ EN 1917:2003 szerint; a csatlakozo
mentesek, 0,15 mm szélességet profilok tomitési feluleteinek mentesnek kell
meghalado feluleti repedések nem voltak | lennitik olyan egyenlGtienségektdl, amelyek
tapasztalhatok a termékek felszinén | megakadalyozndk egy tartosan vizzaré kotés
kialakitésat, repedések felileti szélessége nem
haladja meg a 0,15 mm-t
Meéretek a méreteket a 3-6 . sz. tiblazat tartalmazz, MSZ EN 1917:2003 szerint; a termék
szerkezeti hosszénak meg kell felelnie a
si dokumentécidban megjelolt hossznak
Vizfelvétel 5,1% (legnagyobb mért) MSZ EN 1917:2003 szerint; a beton
vizfelvétele nem haladhatja meg sajat
tomegének 6 %-4t
Vizzérosag Gyartdi nyilatkozatban MSZ EN 1917:2003 szerint; a terméken nem
jelenhet meg szivargds, illetve egyéb lathato
hiba.
Nyom@szildrdsag C30/37 MSZ EN 1917:2003 szerint

8. Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 7
szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiaddsdért ki

gyarto a felelds.
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